
ALFA 

GRAMATURA  | WEIGHT 250gm2+/-5%

SKŁAD  | COMPOSITION 88% POLIESTER + 12% NYLON 

SZEROKOŚĆ  | WIDTH 143 +/- 2 cm 

ATEST  |  CERTIFICATE METODA BADANIA WYNIKI TESTU 

METHODS of TEST TEST RESULT 

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE | TENSILE STRENGHT DIN EN ISO 13934-2 
warp: 770N 

weft:700N 

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE  |  TEAR GROWTH DIN EN ISO 13937-1 
warp:92N 

weft: 79N 

PRZESUWALNOŚĆ NITEK  |  RESISTANCE TO SEAM SLIPPAGE DIN EN ISO 13936-1 

warp:3,0mm 

180N 
weft:3,0mm 

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE   |  ABRASION RESISTANCE DIN EN ISO 12947-2  30000 

SKŁONNOŚĆ DO PILLINGU | PILLING TEST DIN EN ISO 12945-1 4-5

ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA ŚWIATŁO | DIN EN ISO 105-B 02 
4 

COLOUR FASTNESS TO LIGHT gade 4 

ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA TARCIE | 
DIN  EN ISO 105-X12 4-5

COLOUR FASTNESS TO RUBBING 

▪ Z uwagi na uwarunkowania technologiczne procesu produkcji, mogą wystąpić różnice w odcieniach

poszczególnych partii produkcyjnych.

▪ Due to the technological conditions of the production process, there may be differences in the shades

between each production batch.


