
ORINO 
GRAMATURA  | WEIGHT 270gm2+/-5%               

SKŁAD  | COMPOSITION 100%POLIESTR 

SZEROKOŚĆ  | WIDTH 143 +/- 2 cm 

ATEST  |  CERTIFICATE METODA BADANIA WYNIKI TESTU 

METHODS of TEST TEST RESULT 

SKŁONNOŚĆ DO PILLINGU | PILLING TEST 
DIN EN ISO 12945-2 
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